
Naturlig rotting:

Rotting, som är tillverkad av växtfibrer, är både hållbar och flexibel, vilket innebär att den är bra att 

använda för att tillverka möbler. Trots rottingens önskvärda egenskaper, kräver rottingmöbler särskild 

omsorg för att säkerställa möbelns fortsatta livslängd.

Naturliga rottingmöbler kräver måttliga förhållanden som varken är för fuktiga eller för torra för att 

undvika mögel, mjöldagg eller sprödhet. Att hålla möblerna rena och hålla dem i en lämplig miljö 

kommer att säkerställa att de kommer att hålla i många år framöver.

Underhåll:

Om möbeln används på en terrass eller veranda i varmt väder, håll den borta från direkt solljus för att 

undvika blekning eller sprödhet. Håll den också borta från värmekanaler eller en öppen spis. Om luften 

inuti är torr hjälper en luftfuktare att fukta luften nog så att möblerna inte torkar ut.

Precis som torra förhållanden är alltför fuktiga förhållanden inte heller bra för rottingmöbler. Extremt 

fuktiga miljöer utan bra belysning leder till att mögelpåväxt eller mjöldagg kan uppstå på möblerna. 

Exponering för regn eller fukt över tid skadar också rotting, så det är bäst att förvara möbeln inomhus 

eller i en torr miljö när den inte används.

Grundläggande underhåll som dammtorkning eller skonsam rengöring håller rotting i toppskick. Damma 

av möbeln försiktigt med en dammvippa när du märker damm, eller dammsug större ytor med ett 

klädmunstycke djupa, svårtillgängliga områden med fogmunstycke. Med en lätt, fuktig trasa kan enkla 

fläckar på rottingen rengöras medan svåra fläckar kan rengöras med lite oljesåpa blandat med vatten. 

När du använder fukt för att rengöra rotting, torka av torrt så att möbeln inte håller sig våt länge.

Små fläckar indikerar mögel och mjöldagg; torka av dem med en svamp doppad i en blandning av 

blekmedel och vatten, vrid ur svampen ut för att hålla den fuktig men inte blötläggande. En tandborste 

är användbar för att avlägsna svårt mögel eller mjöldagg. Torka av hela ytan med en ny, fuktig trasa eller

svamp för att ta bort blekmedelsresterna och lämna möblerna på en torr, luftig plats. Om möblerna 

fortfarande visar tecken på mögel eller mjöldagg, upprepa rengöringsprocessen.


